


引張強さ

伸び率

引裂強さ

貫入抵抗値

％

JIS  A  6008

Ｎ

Ｎ/cm

Ｎ/cm JIS  A  6008

JIS  A  6008

ASTM  D4833

２２２

477

267

96

※20 年相当の野外促進暴露試験において、物性保持率は 80％以上で、
    かつ表面にクラックの発生はありません。
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